Σύγκριση δραστικότητας σιδήρου χαλκού

 Σύγκριση δραστικότητας σιδήρου χαλκού
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
	1
	1 ποτήρι ζέσης των 250 mL

	2
	1 ποτήρι ζέσης των 100 mL

	3
	Πλαστικό κουταλάκι του γλυκού

	4
	Γουδί

	5
	Γυάλινη ράβδος

	6
	Σιδερένιο καρφί (Fe)

	7
	Ψιλό σύρμα για τις κατσαρόλες

	8
	Ένυδρος θεϊκός χαλκός 

	9     
	Απιονισμένο νερό


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί  διάλυμα CuSO4 ~0.5 M που εμφανίζει αλλαγές και στο σίδηρο αλλά και στο διάλυμα θειικού χαλκού. Οι μαθητές παρατηρούν τις αλλαγές στο καρφί και το σύρμα κατσαρόλας (γίνονται κοκκινωπά) όταν βυθίζονται σε διάλυμα θειικού χαλκού αλλά και την αλλαγή του διαλύματος στην περίπτωση του σύρματος κατσαρόλας.(Από μπλε γίνεται πράσινο)
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
1. Παίρνουμε ένα κουταλάκι του γλυκού γαλαζόπετρα , τη ρίχνουμε στο γουδί και τη χτυπάμε ώσπου να γίνει μικρά κομματάκια. Τη ρίχνουμε στο ποτήρι των 250 mL όπου περιέχονται 200 μL απιονισμένου νερού και αναδεύουμε με γυάλινη ράβδο μέχρι να  διαλυθεί εντελώς. Αυτό το στάδιο μπορεί να παραλειφθεί  εφόσον χρησιμοποιήσουμε το έτοιμο διάλυμα που αναφέραμε παραπάνω.
2. Μοιράζουμε το διάλυμα στα δυο ποτήρια.
3. Στο πρώτο ποτήρι βάζουμε ένα καρφί και στο δεύτερο βυθίζουμε ψιλό σύρμα για κατσαρόλες αφού πρώτα το συμπιέσουμε ώστε να αποκτήσει σφαιρικό σχήμα.
4. Καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας για το πρώτο ποτήρι (καρφί) μετά από 5 λεπτά.  
5. Καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας για το δεύτερο ποτήρι (σύρμα για κατσαρόλες) μετά από 5 και μετά από 10 λεπτά.  
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